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НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

лъ 2697545

СПОСОБ ЛАЗЕРНО_ДУГОВОЙ СВАРКИ УГЛОВЫХ
ШВОВ ТАВРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Патентообладатель: Акцаонерное облцесmво |l IfeHmp mехнолоZuш
суdосmроенuя u суdорелtонmа" (АО "ЦТСС") (RU)

Авторы: Афанасьев Нuколuй Алексшнdровuч (RU), Букшmо
В л а d ллпt uр К шз tlпt uр о в ач ( RU), Яtмур е н ко в Ар m ём Г eplvt u н о в uч
(RU), Крuвоzубец Серzей Консmанmuновuч (RU), HocbtpeB
Нuколай Алексеевuч (RU), Пеmракова Ксенuя Алексuнdровна
(RU), Сmешенкова Наmалuя Алексеевнш (RU), Itабульскшй
Иzорь Алексшнdров tлч (RU)

Заявка лъ 2018130019
Приоритет изобретения 17 августа 2018 п

Щата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 1,5 августа 2019 п
Срок действия искJIючительного права

на изобретение истекает 17 авryста 2038 l

Р уко в о dumе"пь Ф еd е р альн о й служб bt

по uнmелл екmуальной собсmв енносmu

Г,П. Ивлuев
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